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Проаналізовано умови роботи залізничних коліс [1]. Наведено 

особливості стадій технологічного процесу їх виробництва (виплавлення 
сталі та отримання злитків та заготовок, етапи деформації, що необхідні 
для формування коліс, термічне зміцнення). 

 Обговорюються стан та перспективи розвитку виробництва 
залізничних коліс в Україні.  

Досліджено вимоги до структури та властивостей сталей для 
залізничних коліс. Показано необхідність термічного зміцнення ободів для 
отримання необхідного комплексу механічних та експлуатаційних 
характеристик залізничних коліс [2]. На підставі аналізу літературних 
даних вибрано сталь для залізничних коліс. 
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